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Le Groupe Spécialisé n° 5.1 "Produits et procédés de couverture " a examiné,
le 1°" juin 2015, le procédé de couverture en tuiles de terre cuite « Rhona 10 »

~

fabriqué et distribué en France par la Société Imerys TC et destiné a étre utilisé
dans des conditions spécifiques de pentes, en dérogation aux dispositions prévues
dans ce domaine par la norme NF P 31-202-1 (DTU 40.21), y compris par son
Annexe D. Ce DTA ne vaut que pour les fabrications bénéficiant d'une attestation
de droit d'usage de la marque NF-Tuiles de terre cuite, en cours de validité. Ce
document annule et remplace I’Avis Technique n° 5/11-2152.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte du procédé

Procédé de couverture en tuiles de terre cuite (non siliconées) a double
emboitement destiné a étre mis en ceuvre sur des toitures a “trés
faible pente”, en dérogation aux dispositions prévues par le
NF DTU 40.21 "Couvertures en tuiles de terre cuite a emboitement ou
a glissement a relief".

1.2 Mise sur le marché

En application du Réglement (UE) n° 305/2011, le produit Rhona 10
fait I'objet d’'une Déclaration de Performances (DdP) établie par la
Société Imerys TC sur la base de la norme NF EN 1304:2013. Les
produits conformes a cette DdP sont identifiés par le marquage CE.

1.3 ldentification des constituants

Chaque tuile comporte un marquage décrit au paragraphe 3.3 du Dos-
sier Technique.

Les produits mis sur le marché sont accompagnés du marquage CE et
des informations prévues par I'annexe ZA de la norme NF EN 1304.

Les autres indications du marquage sont celles prévues par le régle-
ment particulier de la marque NF-Tuiles de terre cuite.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Couvertures en tuiles de terre cuite posées a joints croisés, conformes
au NF DTU 40.21.

L'emploi de ce type de couverture en climat de montagne (alti-
tude > 900 m) n’est pas prévu.

Le domaine d'emploi accepté est défini dans le tableau 2 en fin de
Dossier Technique et est limité a la France européenne.

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21  Aptitude a I'emploi

Stabilité

Elle est assurée de fagon comparable a celle des couvertures tradition-
nelles de référence en tuiles de terre cuite a emboitement, dans les
conditions de pose et de fixation prévues par le Dossier Technique
complété par le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) en matiére
de dimensionnement des supports.

Sécurité au feu

Dans les lois et reglements en vigueur, les dispositions a considérer
pour les toitures proposées ont trait a la tenue au feu venant de I'exté-
rieur et de l'intérieur.

La tuile de terre cuite bénéficie d’'un classement conventionnel Al vis-
a-vis de la réaction au feu selon I'annexe 3 de l'arrété du 21 no-
vembre 2002.

Selon l'arrété du 14 mars 2003 relatif a la performance des toitures et
couvertures de toitures exposées a un incendie extérieur, la tuile
Rhona 10 répond aux exigences de performance vis-a-vis d’un incen-
die extérieur.

Sécurité en cas de séisme

Selon la réglementation sismique définie par :
e Le décret n°® 2010-1254 relatif a la prévention du risque sismique ;

e Le décret n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire frangais ;

e L’arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification et aux
regles de construction parasismique applicables aux batiments de la
classe dite « a risque normal ».

Le procédé de couverture peut étre mis en ceuvre a des pentes mini-
males pour les zones de concomitance vent pluie I, Il et Il données
au tableau 2 du Dossier Technique et jusqu’aux pentes minimales
données aux tableaux 1 et 2 du NF DTU 40.21 P1-1 en toutes zones de
sismicité, pour toutes classes de sol et pour les batiments de toutes
catégories d’'importance.

Toutefois, en zone de sismicité 4 (moyen) sur des sols de classe A, B,
C, D et E, pour des batiments de catégorie d’'importance II, Ill et 1V,
pour ce qui concerne la fixation des tuiles, il y a lieu de respecter les
densités de fixations prévues en site exposé* au sens de la définition
ci-dessous, par les tableaux 8 ou 9 du NF DTU 40.21 P1-1 selon qu’un
écran de sous toiture est mis en ceuvre ou non.

NB : le maitre d'ouvrage précisera dans les DPM ses exigences au
sujet du maintien de I'activité du batiment aprés séisme.

* Site exposé :

e A l'intérieur du pays : les vallées étroites ol le vent s'engouffre,
les montagnes isolées et élevées et certains cols ;

e Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ
5 km, le sommet des falaises, les iles ou presqu‘iles étroites, les
estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans
les terres.

Ventilation de la sous-face de la tuile

Elle doit étre réalisée en respectant les dispositions prévues par le
NF DTU 40.21.

Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre ou
de I'entretien

Ce systéeme n'impose pas de dispositions autres que celles habituelle-
ment requises pour la mise en ceuvre ou l'entretien des couvertures en
petits éléments discontinus.

Etanchéité a I'eau

Les justifications expérimentales réunies et I'analyse du comportement
en ceuvre des références utilisant les principes de pose revendiqués, et
en particulier les pentes minimales avec écran de sous-toiture homolo-
gué CSTB et les limitations de zones spécifiées par le tableau 2, per-
mettent de considérer que I'étanchéité a I'eau des couvertures ainsi

réalisées est comparable a celle des couvertures établies en conformité
avec le NF DTU 40.21.

Etanchéité a la neige poudreuse

Cette couverture, comme c'est le cas général des couvertures par
éléments discontinus, ne permet pas de réaliser a elle seule I'étanchéi-
té a la neige poudreuse.

Lorsqu'une telle protection est recherchée, il y a lieu de recourir a
I'emploi d'un écran souple de sous-toiture homologué CSTB selon le
Cahier du CSTB 3651-P1-V2, certifiés CSTB Certified ou sous Avis
Technique ou DTA.

Complexité de couverture

Comparable a celle des couvertures de référence en tuiles de terre
cuite & emboitement.

Données Environnementales et sanitaires

Le procédé Rhona 10 ne dispose d’aucune Déclaration Environnemen-
tale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environ-
nementale particuliére. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le
champ d’examen d’aptitude a I'emploi du produit.

Aspects sanitaires

Le présent Avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine
d’emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrble des informa-
tions et déclarations délivrés en application des réglementations en
vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du
présent Avis conserve l'entiére responsabilité de ces informations et
déclarations.
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2.22 Durabilité - Entretien

Durabilité

On considere que les conditions particuliéeres de pose des tuiles
Rhona 10 ne sont pas de nature a en modifier la durabilité par rapport
a celle des ouvrages établis en conformité avec le NF DTU 40.21.
Entretien

Les dispositions du NF DTU 40.21 s'appliquent a ce systéme.

2.23  Fabrication et contréle
La fabrication reléve de techniques classiques des tuiles en terre cuite.

Les contrbles de fabrication sont réalisés en conformité avec le regle-
ment particulier de la marque NF-Tuiles de terre cuite, ce qui justifie la
constance de qualité technique de fabrication des tuiles.

Les cotes des emboitements et des recouvrements sont celles décrites
dans le référentiel de la marque NF-Tuiles de terre cuite.
2.24  Mise en ceuvre

La mise en ceuvre reléve des entreprises de couverture qualifiées. Elle
ne présente pas de difficulté particuliere par rapport a celle des ou-
vrages définis par le NF DTU 40.21.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

Mise en ceuvre

Le support de couverture sera établi en conformité avec l'article 4.2 de
la norme NF DTU 40.21.

5/15-2460

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté
(cf. paragraphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions
Techniques est appréciée favorablement.

Validité
Jusqu’au 30 juin 2020.

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.1
Le Président

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Le procédé de couverture Rhona 10 a fait I'objet d’'une procédure
d’évaluation, puisque le domaine d’emploi des tuiles differe de celles
du NF DTU 40.21.

Le présent DTA ne vaut que si la tuile bénéficie de la marque NF-Tuile
de terre cuite.

Les accessoires de la tuile Rhona 10 listés dans le Dossier Technique
font également I'objet de la certification NF-Tuiles de terre cuite et
sont coordonnés avec les tuiles Rhona 10.

Un écran souple de sous-toiture, homologué ou certifié CSTB certified,
est systématiquement mis en ceuvre.

Il existe un Document Technique d’Application de la tuile Rhona 10
pour utilisation en faible pente.

Depuis la derniere révision, le demandeur a intégré I'utilisation de la
tuile Rhona 10 en zone de concomitance vent pluie I11.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5.1




Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

4. Mise en ceuvre

1. Généralités

Tuile de terre cuite a emboitement grand moule, conforme aux spécifi-
cations de la norme NF EN 1304 et au NF DTU 40.21, destinée a la
réalisation de toitures jusqu’aux trés faibles pentes.

2. Matériaux

2.1

La désignation commerciale de la tuile est : Rhona 10.

Désignation commerciale

2.2 Caractéristiques Générales

Tuile en terre cuite a emboitement conforme aux spécifications de la
norme NF EN 1304.

Les caractéristiques de la tuile sont les suivantes :

Longueur hors tout 465 PureaL_J I_ongltudmal 360
(mm) mini. (mm)
Largeur hors tout 308 Pureau I_ongltudmal 390
(mm) maxi. (mm)
Type d’emboitement Double Pureau latéral utile 272
(mm)
Nombre de tuile 9.5
par m2 (au pureau de 390)

2.3 Accessoires bénéficiant de la marque
NF-tuiles de terre cuite

Les accessoires sont les suivants :

e Tuile de ventilation Rhona 10 ;

e Tuile a douille Rhona 10 diameétre 160 mm ;

e Lanterne bi-section ;

e 14 tuile Rhona 10 ;

¢ Rive individuelle gauche a recouvrement Rhona 10 ;

e Rive individuelle droite a emboitement Rhona 10 ;

e Rive universelle ;

e About de rive universelle gauche a recouvrement ;

e About de rive universelle droit a emboitement ;

e Faitiere / arétier %2 rond a emboitement grand modéle ;

e Faitiére a bourrelet & emboitement ;

e Faitiere / arétier grand modeéle a emboitement ;

e Faitiere / arétier angulaire a emboitement ;

e About d’arétier %2 rond a emboitement grand modeéle ;

e About d’arétier grand modéle a emboitement ;

e About d’arétier angulaire a emboitement ;

e Rencontre porte poingon.

Pour toutes les dispositions de mise en ceuvre non décrites ci-dessous
se référer au NF DTU 40.21.
4.1 Généralité

La pose des tuiles se fait a joint croisé, a un pureau compris entre
360 mm et 390 mm et avec un écran souple de sous-toiture.

Les points singuliers doivent étre traités conformément au Cahier du
CSTB 3651-P2-V2, article 9.

Les pentes minimales a adopter suivant les zones et situations sont
données dans le tableau 1 en fin de dossier.

4.2 Fixation

La tuile est fixée par 2 tenons d’accrochage et lorsque nécessaire, en
plus, au moyen d’une fixation au travers d’'un ou deux pré-trous pour
la fixation (clouage, vissage), ou d’un crochet.

4.3 Ventilation

Elle est réalisée conformément aux dispositions prévues par le
NF DTU 40.21.

4.4 Ecran de sous-toiture

Les écrans souples de sous-toiture homologués CSTB ou Certifié CSTB
Certified doivent étre conformes aux spécifications et mis en ceuvre
suivant le e-cahiers du CSTB 3651-V2.P2.

B. Résultats expérimentaux

e Essais de caractérisation de [I'étanchéité en soufflerie Moby-
Dick CTMNC n° 2014008397 du 13 juin 2008.

e Essais de caractérisation de [I'étanchéité en soufflerie Moby-
Dick CTMNC n° 2014011730 du 15 mars 2011.

C. Reéférences

C1. Données environnementales et
sanitaires?

Le procédé Rhona 10 ne fait pas I'objet d’'une Déclaration Environne-
mentale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance envi-
ronnementale particuliere.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les
produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’étre intégrés.

C2. Autres références

3. Fabrication et contrbles

3.1 Fabrication

Les tuiles sont fabriquées a I'usine Imerys Toiture de Saint Foy
I’Argentiére, selon le procédé de fabrication traditionnel de la terre
cuite, a savoir, pressage, séchage cuisson.

3.2 Controdles

La tuile Rhona 10 fait I'objet de contréle conformément au référentiel
de la marque NF-tuiles de terre cuite (NFO63).

3.3 Marquage

La tuile porte le marquage suivant :

Sainte Foy Rhona 10 JI/MM/AAAA Logo NFM

F SFA37 Logo IMERYS CE

La tuile est commercialisée depuis juin 2006, 13 000 m2 ont été mis
en ceuvre en France en tres faible pente depuis cette date.

1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 — Pentes minimales en m/m avec écran souple de sous toiture homologué CSTB

AVEC ,
ECRAN ZONES D’APPLICATION
ZONE 1 ZONE 3
SITES
A B C A B C
PROTEGE
et 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25 0,30
NORMAL

EXPOSE

- Domaine d’emploi non visé dans ce DTA
En mpm

A : rampants jusqu’a 6,50 m de projection horizontale.

B : rampants supérieurs a 6,50 m et jusqu’a 9,50 m de projection horizontale.

C : rampants supérieurs a 9,50 m et jusqu’a 12 m de projection horizontale.
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Figure 1 — Tuile Rhona 10
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Figure 4 — Vue de I’extrados
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